ENSAYO DE DESLIZAMIENTO

PuraBase'"

puracomposite.com




PuraBaseTM RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - ENSAYO DE PENDULO
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RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO - ENSAYO DE PENDULO

Prestaciones de resistencia al deslizamiento de la tabla de tarima PuraBase™, expresadas como valor
de ensayo de péndulo (PTV) segun EN 15534, para superficies humedas y secas.

HUMEDO SECO CLASIFICACION METODO
=236 PTV =236 PTV Bajo potencial de EN 15534
deslizamiento

—— VALOR DE ENSAYO DE PENDULO

Resistencia al deslizamiento

CONDICION RESULTADO CLASIFICACION

v

Superficie humeda 36 PTV Bajo potencial de deslizamiento

v

Superficie seca 36 PTV Bajo potencial de deslizamiento

NOTA

Un valor de ensayo de péndulo (PTV) de 36 o superior corresponde a un bajo potencial de deslizamiento; tanto las
superficies humedas como las secas cumplen este umbral. La cifra es el minimo declarado en la evaluacion técnica
del producto (EN 15534).
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